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Abdichtungen unter Parkett

Einleitung

Abdichtungen werden heute fast ausschlieBlich unter kera-
mischen Fliesen bzw. Naturstein bei der Anwendung in
Feuchtraumen eingesetzt. Da immer 6fter auch Parkett in
Badern oder Wellness-Bereichen verlegt wird, ist Abdich-
tung wichtig flir den Parkettleger.

Was ist eine Abdichtung?

Eine Abdichtung ist eine bauliche MalRnahme, die das Bau-
werk vor Schaden durch eindringendes Wasser schitzen
soll. Sie muss uberall dort eingebaut werden, wo plan-
maRig Einwirkungen durch Wasser auftreten. Fur den Par-
kettleger beschrankt sich dies auf Wasserbelastungen in
Feuchtraumen im Gebaudeinneren. Abdichtungen werden
direkt auf den tragenden Untergrund aufgebracht, d.h. bei
Anwendungen auf dem Boden zwischen Untergrund und
Bodenbelag.

Welche Anforderungen muss eine Abdichtung erfiillen?
Eine Abdichtung soll die Gebaudesubstanz dauerhaft vor
der schadlichen Wirkung von Wasser schitzen. Damit dies
ausreichend gewabhrleistet ist, muss sie an die jeweils zu
erwartenden Beanspruchungen angepasst sein. Daraus
abgeleitet ergeben sich definierte Beanspruchungsklassen,
die in den jeweiligen Regelwerken spezifiziert sind. Da
Abdichtungen tragende Bauteile schiitzen sollen, mussen
die eingesetzten Produkte Eignungsnachweise, in der
Regel ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis,
besitzen.

Wie funktioniert eine Abdichtung?

Wie der Name schon sagt, muss eine Abdichtung wasser-
dicht sein und dariiber hinaus auch schmale Risse Uber-
briicken kénnen, was sich Uber spezielle Prifungen nach-
weisen lasst. Aber nicht nur die Flache, sondern auch
Anschliusse oder Bauteilecken miissen zuverlassig dicht
sein. Daher sollten flr eine funktionierende Bauteilabdich-
tung aufeinander abgestimmte Produkte in einem System
eingesetzt werden.

Welche Werkstoffe kommen fiir Abdichtungen zum
Einsatz?

Am Boden werden nur hoch kunststoffmodifizierte zemen-
tare Trockenmortel oder flexible 2K-Epoxidharze einge-
setzt. Nach zweimaligem Auftrag der jeweiligen Produkte
lasst sich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Trocken-
zeiten und Mindestdicken der Belag aufkleben.

pik - Parkett im Klebeverbund ist eine Initiative von

Wann und wo muss abgedichtet werden?

Bei planmaRig durch Feuchtigkeit beanspruchten Flachen
ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal das Ausmaf
der erwarteten Feuchtebeanspruchung: Hochbelastete
Flachen, wie etwa Bodenflachen in 6ffentlichen Schwimm-
badern oder Duschen, sind immer bauaufsichtlich geregelt.
MaRig belastete Flachen, wie z.B. Bader im Privatbereich
oder in Hotelzimmern, unterliegen nicht der Bauaufsicht;
auch dort ist es jedoch Stand der Technik, dass abhangig
von der Héhe der Belastung und der Beschaffenheit des
Untergrundes eine geeignete Abdichtung aufgebracht wird.

Welche Regelwerke gelten fiir Abdichtungen?
Hochbelastete Flachen (bauaufsichtlich relevant) werden
Uber die Bauregelliste des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik geregelt. Im nicht bauaufsichtlich relevanten Bereich
stellt die ZDB-Richtlinie 'Verbundabdichtungen' den Stand
der Technik dar. Beide Regelwerke beziehen sich aller-
dings immer auf Abdichtungen im Verbund mit kerami-
schen Fliesen bzw. Naturstein.

Welche Regelwerke gelten fiir Abdichtungen in Ver-
bindung mit Parkett?

Fir Parkett als Oberbelag im hoch belasteten Bereich gibt
es keine bauaufsichtliche Regelung. Wird Parkett hier als
Oberbelag verlegt, was z.B. bei Hotelschwimmbadern
zunehmend Anhanger gewinnt, sollte der Planer die Ab-
dichtung gemeinsam mit dem Hersteller der Verlegewerk-
stoffe unter Einbezug des bestehenden Regelwerks flr
keramische Fliesen erortern. Fiir maRige Beanspruchun-
gen stellt seit 2007 das BEB-Merkblatt 'Abdichtungsstoffe
im Verbund mit Bodenbeldgen' den Stand der Technik dar,
dem der Parkettleger unbedingt folgen sollte.

Was sollte der Parkettleger bei Abdichtungsarbeiten
besonders beachten?

Wichtig ist zunachst Gberhaupt zu wissen, dass im Feuch-
tebereich Abdichtungen berlcksichtigt werden mussen.
Abdichtungen umfassen immer die gesamte Flache inklu-
sive Ubergénge. Um Kompatibilitat der Produkte zu ge-
wabhrleisten, sollte immer im System eines Herstellers ge-
arbeitet werden. Hilfreich ist, wenn Parkett- und Fliesen-
leger ihre Arbeiten aufeinander abstimmen. Dariber hinaus
ist auf feuchteunempfindliche Untergriinde (Zement- oder
Gussasphaltestrich) zu achten. Zur Abdichtung gegen
aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufgetra-
gene Dichtgrundierungen sind keine Abdichtungen im
bauaufsichtlichen Sinne. Im Zweifelsfall sollte immer der
Planer oder der Hersteller der Verlegewerkstoffe in die
Auslegung des FuRRbodenaufbaus mit einbezogen werden.
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